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IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL CAMPIONE / SPECIMEN DESCRIPTION 

 

 

SERIE SATEN 

CLIENTE / CUSTOMER 

LIMONTA SPA 
VIA CESARE BATTISTI, 15 

23845 COSTA MASNAGA (LC) 

NORMA DI RIFERIMENTO / REFERENCE STANDARD 

IMO Resolution MSC.307(88) - FTP CODE 2010 – PART 8 
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Dati generali / General data 
 
Data ricevimento campione / Date of test 
specimen arrival: 
 

13/04/2022 
 

Data accettazione campione /Date of test 
specimen acceptance: 
 

13/04/2022 

Data inizio prove / Test beginning date: 11/05/2022 
 

Data fine prove / Test end date: 11/05/2022 
 

Luogo di prova/ Test site: Viale Lombardia, 20, 20021 Bollate (MI) Italia 
 

Deviazione dai metodi di prova/ 
Deviations from test methods: 

NO/NO 
 

 
Campionamento/Sampling 
 
Il campionamento e il prelievo iniziali sono stati eseguiti dal Committente della prova. / The 
initial sampling has been done by the customer. 
 
Campioni analizzati  / Samples tested: 

2 Provette campione denominate / 2 Specimens of sample identified: 

SERIE SATEN 
 
Descrizione : Tessuto a maglia in cotone (35%) spalmato con 

poliuretano (65%) su un lato per rivestimento mobili 
imbottiti. 

Description : Polyurethane (65%) one side coated knit cotton (35%) 
fabric for upholstered furniture. 

Massa areica / Mass per area : 510 g/m2  
Spessore / Thickness :  1 mm 
Numero fili / Threads number : // 

Colore / Color :  Beige/Light brown 

Produttore / Manufacuter : LIMONTA SPA 
  VIA CESARE BATTISTI, 15 
  23845 COSTA MASNAGA (LC) 
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Condizionamento: 72h in ambiente interno e 16h a 23±2°C, 50±5% u.r./r.h.  
Conditioning: 72h in indoor ambient and 16h at 23±2°C, 50±5% u.r./r.h.  
Procedura di lavaggio / Washing procedures: Nessuna / None 

 

Dichiarazioni / Declaration 
 
I risultati di prova contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione 
provato / Test results contained in this test report pertain exclusively to the tested specimen 
 
Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente senza l’autorizzazione del 
Responsabile del Centro / This test report cannot be reproduced partially without the consent 
of the test center managing director 
 
I seguenti risultati di prova si riferiscono solo alla capacità di innesco di un composto nelle 
particolari condizioni di prova specificate; essi non sono da considerarsi come un mezzo per 
stabilire il completo potenziale di pericolo in caso d’incendio dei materiali od i prodotti in uso. / 
The following test result relate only to the ignitability of the combination of materials under the 
particular conditions of test; they are not intended as means of assessing the full potential fire 
hazard of the material in use. 
 

E’ stata utilizzata una imbottitura di riferimento costituita da poliuretano flessibile non ignifugo 
densità 22 kg/m3. / A reference non-flame retardant flexible polyurethane foam type density 
22 kg/m3 has been used. 
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Risultati / Results: 

Metodo di prova / Test method  
 
IMO Resolution MSC.307(88) – Part 8 Cigarette test 
 
Dimensioni della sigaretta / Cigarette dimensions: diametro mm 8,0 lunghezza 70 mm 
Velocità di carbonizzazione / Smouldering rate: 12,6 min/50mm 
 

Identificazione inneschi 
Ignition identification 

Esito prove (s) 
Tests Reults (s) 

1° 
Peso sigaretta / Cigarette mass 

0,94 g 

post-combustione / afterflame  0 s 
post-incandescenza / afterglowing 0 s 

Zone danneggiata / Damaged length 8 mm 
2° 

Peso sigaretta / Cigarette mass 
0,94 g 

post-combustione / afterflame 0 s 
post-incandescenza / afterglowing 0 s 

Zone danneggiata / Damaged length 6 mm 
 
Note: Provetta 1 direzione longitudinale del tessuto, provetta 2 direzione trasversale del tessuto. 
Notes: Specimen 1 machine direction of the fabric, specimen 2 cross direction of the fabric. 
 

Il campione passa la prova della sigaretta 
The sample passes the cigarette test 
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Metodo di prova / Test method  
 

IMO Resolution MSC.307(88) – Part 8 Open flame test 

 

Identificazione inneschi 
Ignition identification 

Esito prove (s) 
Tests Reults (s) 

1° post-combustione / afterflame 0 s 
post-incandescenza / afterglowing 0 s 

Zone danneggiata / Damaged length 10 mm 
2° post-combustione / afterflame 0 s 

post-incandescenza / afterglowing 0 s 
Zone danneggiata / Damaged length 12 mm 

 
Note: Provetta 1 direzione longitudinale del tessuto, provetta 2 direzione trasversale del tessuto. 
Notes: Specimen 1 machine direction of the fabric, specimen 2 cross direction of the fabric. 
 

Il campione passa la prova della fiamma  
The sample passes the flame test 

 

 
DATA 
Date 

Operating Sector Reaction to Fire 
Operating Sector Reaction to Fire 

BA Product Conformity Assessment 
BA Product Conformity Assessment 

 

12/05/2022  

Dr. Lorenzo Zavaglio Ing. P. Fumagalli 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo 
e la firma autografa ed ha validità con decorrenza dalla data di apposizione della firma digitale / The document is digitally 
signed in accordance with Legislative Decree n. 82/2005 as amended and replaces the paper document and the 
handwritten signature and it’s valid from the date of affixing the digital signature. 

 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


		2022-05-12T17:12:12+0200
	Bollate
	fumagallip




